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1. INTRODUCAO

Temos a satisfacdo de apresentar o “Manual de Uso e Manutengdo de Pisos Laminados”, elaborado no
ambito do Programa Setorial da Qualidade (PSQ) pela Industria Brasileira de Arvores (Ibd), associacdo
responsavel pela representacao institucional da cadeia produtiva de arvores plantadas, do campo a indUstria,
junto a seus principais publicos de interesse. A gestora técnica do projeto é a Tecnologia e Qualidade de
Sistemas em Engenharia Ltda. (TESIS).

A estrutura desse PSQ estd de acordo com o regimento do Sistema de Qualificagdo de Materiais,
Componentes e Sistemas Construtivos (SiMaC), do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do
Habitat (PBQP-H), Portaria n® 570 de 27/11/2012, do Ministério das Cidades.

O PBQP-H é um instrumento do governo federal para organizar o setor da construgédo civil em torno de duas
questdes principais: a melhoria da qualidade do habitat e a modernizacdo produtiva, e segue 0s
compromissos firmados pelo Brasil na Carta de Istambul, durante a Conferéncia do Habitat 11/1996, no ambito
da Organizacédo das Nacdes Unidas (ONU).

Este Manual foi elaborado com a participagao dos principais fabricantes de pisos laminados do Brasil. Reline
informacdes relevantes para construtoras, profissionais das diversas &reas da construgdo civil e
consumidores sobre as aplicagbes mais comuns dos pisos laminados, além dos principais diferenciais e
atributos em relacdo a outros tipos de piso. Para aplicagbes especificas ou informagfes técnicas mais
detalhadas sobre determinado produto, recomendamos o0 contato com o departamento técnico dos
fabricantes de pisos laminados.

E fundamental ressaltar que, no Brasil, os pisos laminados s&o produzidos exclusivamente a partir do cultivo
de arvores plantadas para fins industriais. Na prética, isso significa que o projeto de construgdo — residencial
ou comercial — utilizard um produto fabricado a partir de uma matéria-prima renovavel, reciclavel e amigavel
ao meio ambiente, & biodiversidade e a vida humana.

O Brasil possui 7,84 milhdes de hectares plantados de eucalipto, pinus e demais espécies para a producao
de pisos laminados e, também, de painéis de madeira, celulose, papel, florestas energéticas e biomassa.

Além de fornecer produtos ambientalmente corretos, as arvores plantadas ajudam o reduzir o desmatamento,
recuperam areas degradadas e conservam importantes ecossistemas e espécies ameacadas de extingao.
Vale destacar ainda que os cultivos para fins industriais séo realizados de acordo com principios de manejo
florestal sustentavel que visam a reduzir os impactos ambientais e promover o desenvolvimento econémico e
social das comunidades do entorno dos plantios e das fabricas.

Do total de hectares manejados pelo setor brasileiro de arvores plantadas, 5,8 milhfes séo certificados pelo
Forest Stewardship Council (FSC®) e pelo Programa Nacional de Certificacdo Florestal (Cerflor), endossado
pelo Programme for the Endorsement of Forest Certification Systems (PEFC™). Essas certificacBes atestam
que a gestdo dos recursos naturais, da floresta até o produto final, gere 0 menor impacto possivel e maximize
0os beneficios socioambientais da producdo. O objetivo € garantir melhoria continua dos processos
produtivos, eficiéncia nas atividades florestais e industriais e, consequentemente, reducdo de perdas e
impactos potenciais.

Esperamos que esse Manual seja Util ao seu projeto!

Atenciosamente,

IndUstria Brasileira de Arvores — Iba
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2. CONTEUDO DO MANUAL DE USO E MANUTENCAO DO PISO LAMINADO

Este documento apresenta 0s seguintes topicos relativos ao piso laminado:

Normas brasileiras de referéncia para o produto;

Principais definigcBes técnicas relativas ao produto;

Classificacéo e caracteristicas técnicas do produto;

Garantia e assisténcia técnica do produto;

Fabricantes qualificados junto ao PBQP-H,;

Procedimentos para escolha, armazenamento, preparo, aplicacdo, limpeza e uso;
Manutencéao;

Seguranga;

Vida util do produto.

3. REFERENCIAS NORMATIVAS PARA O MANUAL E PARA O PRODUTO

ABNT NBR 14.833-1:2014 — Revestimento de pisos laminados melaminicos de alta
resisténcia. Parte 1: Requisitos, caracteristicas, classes e métodos de ensaio.

ABNT NBR 14.833-2:2014 — Revestimento de pisos laminados melaminicos de alta
resisténcia. Parte 2: Procedimentos para aplicacdo e manutencao.

ABNT NBR 14.037:2011 - Diretrizes para elaboracdo de manuais de uso, operacdo e
manutencédo das edificacdes — Requisitos para elaboracao e apresentacdo dos conteudos.

ABNT NBR 5674:2012 — Manutencdo de edificagbes — Requisitos para o sistema de gestdo
de manutencéo.
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4. PRINCIPAIS DEFINIGOES TECNICAS RELATIVAS AO PRODUTO

a) PISO LAMINADO MELAMINICO

O piso laminado de alta resisténcia € um dos principais tipos de piso de madeira utilizados em
ambientes residenciais e comerciais (Figura 1). Ele € composto de fibras de pinus ou particulas de
eucalipto, e possui em sua superficie uma lamina decorativa, que reproduz diversos padrdes, além
de um filme cristalino que garante alta resisténcia a riscos, abraséo e absor¢éo de liquidos.

O produto apresenta diversas vantagens e atributos em relacdo a outros tipos de revestimentos de
piso, como praticidade, facilidade e rapidez na instalacdo, além de ser facil de limpar e conservar.
Também oferece protecdo antibacteriana, durabilidade e conforto térmico e acustico.

No Brasil, os pisos laminados sdo produzidos exclusivamente a partir do cultivo de arvores
plantadas (pinus e eucalipto) para fins industriais, o que significa que o produto utiliza uma matéria-
prima renovavel, reciclavel e amigavel ao meio ambiente.
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PISO LAMINADO:
DAS ARVORES PLANTADAS AO CONSUMIDOR FINAL, GARANTIA DE UM PRODUTO SUSTENTAVEL E AMIGAVEL AO MEIO AMBIENTE.

Tecnicamente, o termo piso laminado refere-se ao piso composto de camadas de uma ou mais
folhas finas de material ligno-celulosico, impregnado de resinas aminoplasticas termofixadas
(geralmente resina melaminica), sobre e sob um substrato. A Figura 2 ilustra as camadas que
compdem um piso laminado.
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Overlay (camada superficial) - E um filme cristalino de
celulose, impregnado com resina melaminica, que garante alta

larminado resisténcia a riscos, abraséo e absorgao de liquidos.
decorativo

overlay

Laminado Decorativo - Lamina decorativa de celulose,
impregnada com resina melaminica que proporciona variados
padrdes decorativos.

Substrato - Composto por painéis de fibras ou particulas de
madeira de alta densidade, o que confere montagem perfeita,
resisténcia e robustez do piso.

substrato

%

*

Balango - Camada constituida de lamina de celulose,
balango impregnada com resina melaminica, responsavel pela
estabilidade dimensional.

Figura 2: Camadas do piso laminado
O piso laminado é apresentado ao mercado em réguas, disponiveis em diversos padrées de
acabamento e dimensdes. Elas sdo acondicionadas em embalagens (em geral, caixas), e 0 numero
por embalagem varia entre os fabricantes — 0 mais comum sao oito (8) ou nove (9) réguas por
embalagem. O piso laminado sera instalado no local a ser revestido por meio de um sistema de
encaixe sem cola (trava mecéanica) ou pelo sistema de encaixe tipo “macho”/“fémea” colado.
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Figura 3: Réguas de pisos laminados  Figura 4: Instalagdo do piso laminado
fornecidas em caixas
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Além das réguas, importantes acessoérios e acabamentos sdo utilizados na instalagdo do piso
laminado (Tabelas 1 e 2).

Tabela 1 - Acessérios para a instalagéo de pisos laminados

«Manta de polietileno: instalada entre as réguas de piso laminado
e o contrapiso, é utilizada para minimizar ruidos de impacto e
pequenas imperfei¢cdes do contrapiso.

«Cola a base de PVA: proporciona uma juncao fortissima dos
encaixes tipo “macho”/“fémea”, entre as réguas.
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Tabela 2 - Acabamentos para a instalacdo de pisos laminados

=Rodapé: permite o acabamento entre o piso e & parede cobrindo o
espaco de dilatacdo.

=Cantoneira/Corddo: opcdoc de acabamento que
substitui o rodapé e o perfil piso-parede. Pode ser
utilizado como acabamento em mdveis embutidos e
também em escadas.

«Perfil “T": sua utilizacdo é obrigatdria em passagens de ambientes
de mesmo nivel, seguindo recomendacfes do fabricante quanto ao
comprimento e area da superficie a ser instalada, de acordo com a
Norma ABNT NBR 14833-2.

=Perfil redutor: permite criar uma transicdo suave entre o piso laminado
e outros tipos de pisos de nivel mais baixo.

=Perfil piso-parede: opcio de acabamento entre o piso e a parede.
Substitui o rodapé nos lugares onde sua utilizagdo ndo é possivel (portas
de correr, armarios embutidos, soleiras, etc.).

=Perfil frontal de escada: acabamento de degraus de escada e degraus
de ambientes em desnivel.
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Os acessorios e acabamentos utilizados devem atender as

recomendacgdes dos fabricantes de piso laminado.

b) Resisténcia a abraséo

Trata-se de uma propriedade fundamental que um piso laminado deve apresentar, para que tenha
durabilidade adequada durante o uso. Como sera apresentado no Item 5, os pisos laminados sé&o
classificados considerando-se sua aplicacdo residencial, comercial e o fluxo de pessoas que iréo
circular pelo local (trafego baixo, médio ou alto). A resisténcia a abrasdo € utilizada como
parametro principal na classificacdo nominal de um piso laminado. Na avaliagéo laboratorial dessa
propriedade, uma amostra de piso laminado é submetida ao desgaste acelerado, que se traduz na
resisténcia a abrasao.

¢) Inchamento 24 horas

O inchamento é uma propriedade que avalia a absor¢cdo de uma amostra de piso quando imersa
em agua. Um piso laminado exposto acidentalmente a niveis extremos de umidade ou agua,
durante certo intervalo de tempo, poderd expandir-se e comprometer irreversivelmente sua
utilizagéo. Apesar do piso laminado ser considerado resistente & umidade, o0 mesmo deve atender a
requisitos minimos de inchamento.

d) Resisténcia a manchas

A resisténcia a manchas é também uma importante propriedade do piso laminado. A Norma ABNT
NBR 14833-1 estabelece alguns agentes manchadores (acetona, café forte, hidroxido de sédio,
peroxido de hidrogénio e graxa de sapato pastosa preta) e 0s niveis maximos que um piso
laminado deve resistir ao contato com esses agentes, para que sua durabilidade e manutencao da
aparéncia estética sejam garantidas.

10
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5. CLASSIFICACAO E CARACTERISTICAS TECNICAS DOS PISOS LAMINADOS

A Tabela 3, abaixo, apresenta a classificagdo dos pisos laminados quanto ao nivel de uso,
conforme a norma brasileira de especificagdo de pisos laminados, ABNT NBR 14833-1,
considerando a classe de trafego (22, 23, 31, 32 e 33) e a resisténcia a abrasdo (AC2, AC3, AC4 e
AC5).

Tabela 3: Classificacdo dos pisos laminados quanto ao nivel de uso (NORMA ABNT

NBR 14833-1)
Nivel de uso Doméstico Comercial
Trafego Baixo Médio Alto Baixo Médio Alto
Classe 22 22 23 31 32 33
Resisténcia a abrasao AC?2 AC3 ACAL ACS

A classificacdo ao trafego é feita também por meio de simbolos, conforme a Norma ABNT NBR
14833-1, apresentados abaixo (Figura 5).
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Figura 5: Classificacdo dos pisos laminados ao trafego (ABNT NBR 14833-1).

Outros requisitos séo definidos para que o piso laminado atenda as necessidades do usuério, de
acordo com a Tabela 4.

11
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Tabela 4: Requisitos para pisos laminados (NORMA ABNT NBR 14833-1)

Espessura da placa Resisténcia a abrasao

Largura da camada superficial Resisténcia a manchas

Comprimento da camada superficial Inchamento

Desvio longitudinal superficial (efeito banana) Resisténcia ao impacto

Desvio de esquadro Efeito de marcas de rodizios de poliuretano

Empenamento da placa -

Abertura entre réguas e diferenca de altura entre elas -

Variactes dimensionais apds mudancas na umidade relativa do ar

Deformacdo causada por carga estatica -

Os fabricantes dos pisos laminados devem atender aos requisitos e critérios estabelecidos para
cada tipo de piso laminado, na normalizacéo técnica. A verificacdo destes requisitos é realizada no
ambito do Programa Setorial da Qualidade de Pisos Laminados (PSQ), tratado no item 7 deste
Manual. Uma das ac¢6es do Programa é divulgar, trimestralmente, os fabricantes com produtos em
conformidade as normas técnicas e os fabricantes, fornecedores e importadores que,
sistematicamente, colocam no mercado pisos laminados em nao conformidade as normas técnicas.

Embalagens dos pisos laminados — Os pisos laminados devem ser entregues em embalagens
(Figura 6) que tenham impressas, de forma visivel e clara, as seguintes informacdes:

Referéncia a Norma ABNT NBR 14833;

Identificag&o do fabricante ou fornecedor, pais de origem e importador;

Nome do produto: piso laminado de alta resisténcia;

Marca comercial, linha do produto, cor e nimero do lote;

Classes/simbolos apropriados a classe de trafego do produto;

Classificacéo de resisténcia a abrasao;

Dimensfes nominais das réguas, largura, comprimento e espessura, em milimetros (mm);
NUmero de réguas contidas em uma embalagem;

Area, em metros quadrados (m?), contida em uma embalagem:;

Informacdes de aplicacdo e cuidados especiais.

12
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Além disso, a Norma ABNT NBR 14833-1 estabelece um item especifico para a marcacdo nas
réguas de pisos laminados, conforme itens a seguir:

= Data e hora de fabricacao;

= Linha do produto;

= (Classe de abrasdao — AC2, AC3, AC4 ou AC5;
= Identificag@o do fabricante ou marca comercial;
= Pais de origem.

Figura 6: Exemplo de embalagem de piso laminado

6. GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA DO PRODUTO

A garantia do produto refere-se ao periodo de tempo pelo qual o fabricante se responsabiliza pelo
produto. Estabelece a probabilidade de que eventuais vicios ou defeitos no piso laminado, em
estado de novo, venham a se manifestar, decorrentes de anomalias que repercutam em
desempenho inferior aquele previsto.

O periodo de garantia depende de uma série de fatores, por exemplo, da planicidade e auséncia de
umidade no contrapiso (base de aplicagédo), dos acessorios utilizados e que compdem o sistema e
da correta instalagédo. O prazo de garantia deve ser verificado junto ao fabricante.

N&o séo contemplados pela garantia das réguas de piso laminado os danos causados por:

e Utilizacdo em desacordo com as orientacdes relacionadas na embalagem do piso laminado;

Instalacao incorreta, que € de responsabilidade exclusiva do instalador e do revendedor;
e Travamento do piso por méveis embutidos, corriméo de escada, bate-portas, etc.;

e Manutengédo contraria as instru¢des de limpeza do fabricante, inclusive mediante utilizacdo de
agua em excesso ou agentes agressivos como 4cidos ou esponjas abrasivas na limpeza;

¢ Riscos, impactos ou cortes, decorrentes ou ndo de acidentes;

e Riscos causados por objeto abrasivo, particulas abrasivas, agentes agressivos;

13
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e Modificagéo, alteragéo, reparo ou servico em desacordo com as orientagdes do fabricante;

e Casos fortuitos, tais como situacdes decorrentes de calamidade, grave comocédo publica, atos
governamentais e incéndios;

e Forca maior, tal como inundagbes, ataques de insetos (inclusive cupins) e quaisquer outros
fendbmenos da natureza,

e Instalacdo em areas externas abertas e sem cobertura, além de banheiros, cozinhas e &reas
sujeitas a umidade excessiva;

¢ NA&o utilizacdo da manta recomendada pelo fabricante e ndo utilizacdo da cola no caso de pisos
que usam cola na instalacao;

e Desgaste causado por rodizios de nylon;

¢ Insuficiéncia ou falha na impermeabilizacdo do contrapiso.
e Locais com foco de cupim ou insetos xiléfagos;

e Instalagdo em ambientes externos;

e Instalacdo em ambientes que estejam em desacordo a classificagdo do produto adquirido (AC2,
AC3 e AC4);

e Instalacdo em desacordo com as orientagdes de cada fabricante;
7. FABRICANTES QUALIFICADOS JUNTO AO PBQP-H

A Industria Brasileira de Arvores (Ibd), associacdo que retne os principais produtores de piso
laminado do Pais, é, desde 2014, responsavel pela implementagdo do Programa Setorial da
Qualidade de Pisos Laminados Fornecidos em Réguas. A gestdo técnica estd a cargo da
Tecnologia e Qualidade de Sistemas em Engenharia Ltda (TESIS), que é uma Entidade Gestora
Técnica credenciada pela Coordenagdo Geral do PBQP-H e acreditada pela CGCRE de acordo
com a NBR ISO/IEC 17065 sob o numero OCP 0109 como Entidade Gestora Técnica de
Programas Setoriais da Qualidade no ambito do PBQP-H.

O Laboratério TESIS, acreditado pela Coordenacdo Geral de Acreditacdo (CGCRE), de acordo
com a NBR ISO/IEC 17025 sob o nimero 0162, executa 0s ensaios em pisos laminados em
atendimento & Norma ABNT NBR14833-1 - Revestimento de pisos laminados melaminicos de alta
resisténcia — Parte 1: requisitos, caracteristicas, classes e métodos de ensaio.

O Programa Setorial da Qualidade de Pisos Laminados foi desenvolvido de acordo com o
regimento do Sistema de Qualificacdo de Materiais, Componentes e Sistemas Construtivos
(SiMaC), no ambito do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), do
Ministério das Cidades (Portaria n°® 570, de 27/11/2012).

O Programa Setorial da Qualidade de Pisos Laminados € credenciado junto PBQP-H e as
estratégias e objetivos podem ser obtidos no seguinte endereco da Internet:

http://pbgp-h.cidades.gov.br/projetos_simac.php

14
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O site do PBQP-H publica os Relatérios Setoriais do Programa, emitidos trimestralmente, que
apresentam as empresas que produzem em conformidade a Norma Técnica Brasileira do
produto (ABNT NBR 14833-1) e também aquelas que colocam no mercado pisos laminados
em nado conformidade com.

Para se obter essas informagfes, deve-se seguir as seguintes etapas:
I. Ao entrar na pagina Principios e Objetivos do Sistema de Qualificagdo de Empresas de

Materiais, Componentes e Sistemas Construtivos SiMaC (link acima), clicar em Programas
Setoriais da Qualidade (PSQs), localizado no menu direito, conforme a Figura 7a.

II.  Programas Setoriais da Qualidade (PSQs): esta pagina reune informacdes de diversos
PSQs, entre eles, o de pisos laminados, conforme a Figura 7b.

m Ministénio das Cidades [L-r-_w;u-:_ do Gavemne 3
PROGRAMA BRASILEIRO G . -
w DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE Ry )
DO HABITAT inks -
contate
O PBAP-H | Porque e como participar | Estrutura lZUEZTE Pro a nos Estados | Resultades | imprensa | Download |

Conformidade de Empresas de Servicos e Obras - SIAC

Indicadores de Desempenho

P ROJ ETOS Sistema Nacional de Avaliagoes Técnicas - SINAT

Assisténcia Técnica

Capacitacao e Certificacao Profissional
Capacitacao Laboratorial
Comunicacao e Troca de Informacoes

Cooperacao Tecnica Internacional

Projetos
de Materiais, Componentes e Sistemas
Construtivos SiMaC

Principios e Objetivos U P A G

Combate a ndo conformidade ANTENGS
PRINCIPAL

A nao-conformidade lecnica de matenals e componentes da construgao cwi resulla em

habitagoes @ obras civis de bala qualidade, afetando o cldadao, as empresas & o habitat

urbano como um todo, Desperdicio, baka produtvdade, poluicao urbana & deficit

habitaclonal fazem pane de um cenano, que o Sistema de Qualificagao de Empresas de

Materlals, Componentes @ Sistemas Construtive ¢ prople atransformar, @m parcena

com o ssator prvadao

Hoje, existem materiais, organizados em Programas Setoriais da Qualidade (PS¢ ue
Ultrapassam o Indice de 90% de conformidade. promovendo um cenano de crescente
Isonomia competitva no setor da construcao ciwl

PARCEIROS DO PBQP-H . '
As a¢bes de combate a nao-conformidade insare-se num contéxo de adaptagdes pela
Quals passa a economia brasllelra, relaclonadas a establizacao monetaria, a0 rearmanjo
I gentes economicos @ ao proce ) de ajluste de precos relativo inde obaervami
15 seqguintes tendénclas nos segmentos produtores de materals de construcao

deterionacan da qualidade dos produtos (n na orta

Figura 7a: Site do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H).

15




UL

Sistema de Qualif

R el

agio de

y

indUstria brasileira de arvores

BT W WS W RS W YU VIS

Materiais, Componertes e Sistemas Construivos do PBAP-H

(Programa Brasileiro da Gualidede & Produtl vidade do Habitat )

PSOs

Programas Setorisis da Qualidade

Indice de conformidade

Aparelhos Economizadores de Agua
Argamassa Colante
Barras e Fios de Ago

Blocos Ceramicos

Blocos de Concreto e Pagas de Concreto para
Pavimentag&o

Cimento Portland

Componentes para Sistemas Construtivos em
Chapas de Gesso para Drywall

Eletrodutos Plasticos para Sistemas Elétricos de
Baixa Tensdo em Edificagbes

Esquadrias de Ago
Esquadnas de Aluminio
Fechaduras

Geotétels Ndotecidos

Janelas e Portas de PVC - PSQ Suspenso por
determinagdo da Comissao Nacional do Sistema
de Qualificagdo de Materials, Componentes e
Sistemas Construtivos - CNMaC

Lajes Pré-fabricadas
Lougas Sanitarias para Sistemas Prediais

Metals Sanitérios

Painéls de Particulas de Madeira (MDP) e Painéis
de Fibras de Madeira (MDF)

Perfis de PVC para Forros

89,00 %

9530 %

95 50 %

740%

96,20 %

88,00 %

Pisos Laminados Melaminicos

-

Placas Ceramicas para Tevestmento (E a0
suspenso por determinagdo da CN-SiMacC)

Reservatorios de PRFV (Polléster Reforgado com
Fibra de Vidro) - PSQ suspenso a pedido da
Assoclagao Latino-Americana de Materials
Compositos - ALMACO

Reservatorios Poliolefinicos para Agua Potavel de
Volume ate 2.000 L (Inclusive)

|
imica

NS0 spurado pelo gerente do programa

NAO spurado pelo gerante do programa

Figura 7b: Site do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H).
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[ll. Programa Setorial da Qualidade (PSQ) de Pisos Laminados: esta pagina reune
documentos para consulta, como os fundamentos do PSQ, as regras para O
credenciamento de novas empresas, 0 Relatério Setorial, etc. (Figura 8).

P8G1 por principal objetvo slaborar me

picns Iaminados comearcializados no Bras

3
alendendo as necessidades des usuanos e nao prejudicands 3 isonomia compeiilva
entre fabricanies

Atluaimente obsarva-s2 3 presenga no setor de pisos iami e
nao atendem aos requisitos minimos de

degrada z stas, utiliza maierias-primas ag

com a implementacao do PSQ, realzar siste
desempenno dos plsos laminados comercialzados no
nac-conformidade sistematica as normas tecnicas, bem como anal
brasileiras existentes do produto dis
parao bom desem p—'")r 0 00S pisos Iaminados

crminam obijetivamente 0s requi

Indicador de Conformidade:

Indicader (W)

e e N R e N m e e N e NS~

Leta mais nformagdes sobre o indicador

Documentos relacionados
Relatono Setorial
Como Participar

Texto Completo PSQ
Furdametos PSG =
Relatério de Acompanhamerto

Resumo Executivo
Céloulo do Inchcador de Conformidade
Classificagdo das Empresss

PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE £ PRODUTIVIDADE DO HARITAT
SAUS Quadrs 0L, lutw 176 - Bloco M - L1¥ andar - Esiicio Telemnunds | | 70070010 « Saula - OF
Tel: 6L 2108 L7S4 | Fax &1 2108 1431

Figura 8: Programa Setorial da Qualidade de Pisos Laminados.

IV. Classificagdo das Empresas e Relatorio Setorial: este documento traz a relagdo de
fabricantes qualificados no trimestre de analise e, também, a relacdo de empresas com
pisos laminados em n&o conformidade com as normas brasileiras, conforme a Figura 9.
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' Secretaria Ministério das
E Q Nacional de Habitacédo Cidades
do Habiial

g OV ERNDO P -E DE R N\

Classificacao das empresas
Responsavel pela informac3o: IBA - Industria Brasileira de Arvores
Fonte: Relatério Setorial [numero], de [més] de [ano],
elaborado pela Tesis - Tecnologia e Qualidade de Sistemas em Engenharia
Validade: [periodo de validade]

CLASSIFICACAO DAS EMPRESAS
(ordem alfabética)

Razdo social Marca comercializada Classificacao

TABELA 2

Relagdo de fornecedores de pisos laminados em ndo conformidade em relagdo a ABNT
NBR 14833-1/09

Empresas Marca e linha comercializada UF

Figura 9: Exemplo de tabela de Classificacdo das Empresas participantes do PSQ.
8. PROCEDIMENTOS PARA ESCOLHA E UTILIZACAO DO PISO LAMINADO

8.1 Escolha

Atualmente, o Brasil comercializa diversas marcas e linhas de pisos laminados, com caracteristicas
e precos distintos entre si. A escolha de um piso laminado adequado dependera, principalmente, da
aplicacdo que se pretende, considerando seu uso residencial ou comercial e fluxo de pessoas que
circularédo pelo local (trafego baixo, médio ou alto). Portanto, a escolha deve ser sempre técnica e
nao financeira.

Ha diversas opcbes no mercado, relacionadas a textura da superficie do piso laminado, as
dimensbes de réguas e as coloracdes (padrbes). Essas opgbBes sdo apenas estéticas e o
consumidor pode escolher aquela que mais lhe agradar.

Os pisos laminados sédo comercializados em revendas de materiais de construcdo e,
principalmente, em lojas de decoragdo, nas Classes de Trafego (22, 23, 31, 32 ou 33) ou de
Abrasao (AC2, AC3, AC4 ou AC5). Por isso, o consumidor deve estar atento e ser orientado a
classificagdo nominal do piso laminado, presente na marcagédo da embalagem do produto.

8.1.1- Selecao do piso laminado melaminico em atendimento a norma de desempenho (ABNT
NBR 15575-3)

A norma ABNT NBR 15575 (Edificagcdes habitacionais — Desempenho) estabelece os requisitos e critérios de

desempenho aplicaveis as edificagcdes habitacionais, como um todo e sistemas de forma isolada.
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O sistema de piso revestido com laminado melaminico deve atender a ABNT NBR 15575-3 (EdificagGes

habitacionais — Desempenho — Parte 3: Requisitos para 0s sistemas de pisos). A Tabela 1 apresenta os

requisitos contemplados no documento normativo, agrupados pelos grandes grupos de avaliagdo de

desempenho e os requisitos a serem avaliados que garantem o atendimento do desempenho do sistema

avaliado.

Requisitos especificos relativos ao revestimento laminado melaminico, contemplados na ABNT NBR 14833-1

(Revestimento de pisos laminados melaminicos de alta resisténcia — Parte 1: Requisitos, caracteristicas,

classificacbes e métodos de ensaio), e que complementam a avaliacdo do sistema, também estdo descritos

na Tabela 5.

Tabela 5 — Necessidades dos usuarios e 0s ensaios em sistema de piso composto por laje de

concreto armado, contrapiso e revestimento de piso laminado melaminico

Necessidades dos usuarios Requisitos Critério
Atende as

Estabilidade e resisténcia estrutural premissas de

projeto.
Limitacdo dos deslocamentos verticais NBR15575-2

1. Seguranca estrutural
NBR15575-2
Resisténcia a impacto de corpo-mole e corpo-duro

NBR14833-1
Cargas verticais concentradas NBR14833-1
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Tabela 5 (continuacdo) — Necessidades dos usuarios e 0s ensaios em sistema de piso

Necessidades dos usuarios Requisitos Critério
Dificultar rréncia de inflamaca neralizad NBR 8660 e
cultar a ocorréncia de inflamagé&o generalizada ASTM E 662
2. Seguranga contra incéndio
lelcullt.ar a propagacéo do |qqendLo, da fumacga e preservar a NBR15575-3
estabilidade estrutural da edificacéo
Coeficiente de atrito da camada de acabamento NBR 13818
3. Seguranga
Seguranca na circulagdo NBR14833-1
Seguranca no contato direto NBR14833-1
Estanqueidade de sistemas de pisos em contato com a umidade NBR15575-2
ascendente
4. Estanqueidade Esta_mqtieldade de sistemas de pisos de areas molhaveis da )
habitacéo
Estanqueidade de sistemas de pisos de area s molhadas -
Niveis de ruido permitidos na habitacédo NBR15575-3
5. Desempenho acustico
Isolamento de ruido aéreo dos sistemas de pisos entre unidades NBR15575-3

habitacionais
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Tabela 5 (continuacdo) — Necessidades dos usuéarios e 0s ensaios em sistema de piso

Necessidades dos usuarios Requisitos Critério
Resisténcia & umidade do sistema de pisos de areas molhadas )
e molhaveis
6. Durabilidade e manutenibilidade
Resisténcia ao ataque quimico dos sistemas de pisos NBR14833-1
Resisténcia ao desgaste em uso NBR14833-1
Manual de uso e manutencao de piso laminado NBR 15575-1
Proliferacao de microorganismos -
7. Saude, higiene e qualidade do ar
Poluentes na atmosfera interna a habitagdo -
8. Conforto tétil, visual e . . .
antropodinamico Homogeneidade quanto a planeza do piso NBR14833-1
9. Adequacao ambiental Recomendacdes sobre a selecdo de consumo de materiais -

O atendimento do piso laminado melaminico a norma de desempenho pode ser verificado através

das fichas de desempenho disponibilizadas no site: http://app.cidades.qov.br/catalogo/

Em cada ficha de desempenho é apresentado o sistema de piso avaliado. No exemplo de um
sistema de piso composto por conjunto de camada estrutural (concreto armado) com espessura de

12*% cm, camada de contrapiso com 2 cm de espessura e o revestimento com espessura de 6,5 a
7,0 mm (piso laminado), conforme figura 10, a ficha apresentara todos os resultados dos requisitos

exigidos e sua classificacéo.
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(6.5 a 7.0) mim

piso laminado melamirion |-—\_|_\_|_*_._

Figura 10: Representacéo do sistema de piso.

Para acessar a ficha de desempenho do piso laminado melaminico os seguintes passos devem ser
realizados:

1. Acessar o site: http://app.cidades.gov.br/catalogo/

2. Realizar um cadastro simples para acesso as fichas.

B Desempenho Teenicopar X || = 3
€ - C [ app.cidades.gov.br/catalogo/ Qv =
3 Apps G Google T PSQ-TESIS & Target GEDWeb

£ soasu Acesso i nformagio Participe  Servios  Leghiagio  Camais B

Mewstin an Cetades

DESEMPENHO TECNICO PARA HIS

SNAT - Ssteman Convenconas w inovadonss

SISTEMA NACIONAL DE AVALIAGAO TECNICA DE SISTEMAS
INOVADORES E CONVENCIONAIS - SINAT AREA DE ACESSO

Sistema Naconal de Avakago Técnica de Sistemas Inovadores e Convencionais empregados

em empreendimentos habacionais, baseado no conceto de desempenho. O SHIAT tem como
objetivo a harmonizagio de procedimentos para a avaliagio técnica de Sistemas Inovadores e
Convencionais da Constiucdo Chi no Brast

Senha
Entrar

Esqued a senha
Cique 3qui pan cadastrar

Visdo de Torefas
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3. Acessar o campo “sistemas convencionais”, para acessar as fichas disponiveis dos sistemas de
cobertura, esquadrias, piso e vedacgéao vertical:

B Desempenho Técnico par X u _ a x
€ - C [} app.cidades.gov.br/catalogo/src/paginas/escolhaSistemas.php Qs

Apps G Google T PSQ-TESIS & Target GEDWeb
[ Acesso b informacio Participe  Servics  Legisiagie  Canahs a
Mentirn n Cases

DESEMPENHO TECNICO PARA HIS

SAT - Sstemas Covencionam & inovadores

SISTEMAS CONVENCIONAIS

Entende-se como sistemas convencionais o que 1ém tradic3o de uso o temtoao nacional e cujos componentes
Ppossuem noma técnica brasiera.

SISTEMAS INOVADORES

Entende-se como sstemas e produtos Novadores 05 que N30 Possuem NoMa tecnica brasiera para a analise de
desempenho ¢ n3o tenham tadic3o de uso no temtoro nacional

Ministéno das Cidades

otificagdes novas ||

4. Acessar a ficha de piso laminado melaminico:

/ B Desempenho Técnicopz X \ |

&« (=l |® app.cidades.gov.br/catalogo/src/paginas/catalegoConvencienal. php

SISTEMAS CONVENCIONAIS

A documentag&o técnica contida neste sistema foi desenvolvida, por iniciativa do Ministério das Cidades, em parceria com a Caixa, entidades
publicas e privadas, para apoiar incorporadores, construtores, projetistas, fabricantes de compenentes, empreendedores em geral, na obtengao de
edificagbes que atendam aos requisitos, critérios e paramstros de Desempsenho estabslscidos na ABNT NBR 15575.

FiLTRAR FicHAS

SOLUGRO:  Todas v

SITUAGAO DA FICHA: | Desempenho avaliade M BUSCAR PALAVRA-CHAVE:  Ex Bloco ceramico

‘ ORDEMAR:| Sistema v ® CRESCENTE () DECRESCENTE

SOLUGOES COM DESEMPENHO AVALIADO

N

Laje Maciga de Sistema de piso composto por laje maciga de concreto armado 100 mm de
Concrato Armado espessura, contrapiso de argamassa convencional de 50 mm espsssura & placa L
ceramica
Piso Laje Maciga de Sistema de piso composto por laje macica de concrsto armado 100 mm de
Conereto Armado espessura, confrapiso de argamassa convencional de 50 mm de espessura. &
Piso Laje Maciga de Sistema de piso composto por laje maciga de concreto armado 120 mm de
Conersto Armado espessura, contrapiso de argamassa convencional de 30 mm espessura e L
laminado melaminico.
Piso Laje Maciga de FAD-1: Sistema maciga de concrsto armado 120 de espessura, contrapiso de
Concreto Armado argamassa convencional de 20 mm espessura & laminado melaminico L
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scnmson | sToss oc s s 0 asusaon
T T T
Tenmes EDIFICION COM +1 PAVIMENTD 1t
gy A el com g1pessura de (653 7.0 .
857 T
DESCRICAD MATERIAL ESPESSURA (mm) |  CARACTERISTICA. ‘densidade Claue o¢ wategs.
v o coiear
—— — e ssaokgim’
.
foes g £ 1500kg/m"
S [T —
| 65370 AQeAG 2e23
: Secumanc TR
REQUSTD AL Gaabiidede  Resitincs e VankmETs0s
rmnos oo =D T Soremon L
—— — - -
RCQUSTD[R2 Limtagio o desocamentos vertials PATAMETROS
s [T TERMES D Suron =)
o
S ——— v o
o sem eriteric. sem criténio.
sitpena deploos ch |2 carga do elementn mamentcs Rusivels vim
e [c2.2. Flechas msimas ) ot I I
ABNT NBR 155752 eap
ileagbas s [sraiaionss prmanents ¢ atertas ok 5 sghenT gk s 0.7 Sqk o) e
s e erprscto om  comthddos ou —
e lagian dependente do |evestidon e yaso s vz
hempa (pscats tra, carigaranca s J— J—
[carsada estrutura ¢ g pisa) St J750 Y20 s wase
[N e —— Panieros "
MO [SUPERIOR.
[ oot de st ot camanta e acasamereo. T IR y— i
[fairas.
I s ot e nasa por ruptura s traspassamanta. R e oo &
[T ——— fraspaccame
st e v liesagregactes s Jiesagregactes
- AT RER T
e corpn dura g ot
scbomento, el 2 o @ a o
[ee————
T [T Sureon
I T it sarrine e rurs;
S30 perminda: fathas locazadas. [40 permitaas fainas iocakzadas
7agy  |"0 ccoméncia de nana; o ccarrénea de ruina;
[redo ccominea de falhas.
[0 ocomméncia de v Ao ccorringar de ruina;
€3.2. Resisténcia 3 impactas de Corpo Mole [Energia de impacta de bl
s mate am s
2501 [P ——— —— [rsioncars e ssrinaie ™ ovsumacaes
Ty — P I —— P P
201 [rr———
I TAmAETOS
G R e et e )
=
M 6 NER 148351
©4. Determinacio &3 deformacia par carga estatica. =001 N

O detalhamento de cada requisito pode ser verificado na FAD (Ficha de Avaliacdo

Desempenho) apresentada na figura 11.
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Produto
Piso laminado melaminico

Sistema de piso composto por laje
TESIS maciga de concreto armado 12073 mm

de espessura, contrapiso de argamassa .E.«-.Qg
R. Guaipa, £3E, Vila Leopoid i
RE VEa Leogotas, ;::cnjurezclnna: d? _20 mm espessura e
T (1) 24570558 aminado melaminico SINAT
WA 1egls Com, br Proponente

Iba - Indistria brasileira de arvores

Rua Olimpiadas, 66 - 3° andar - CEP: 04551-000 - 30 Paulo — SP
Tel: {11) 3018-TEOD Home page: www.iba org
Considerando a avaliagdo fécnica coordenada pela TESIS
Tecnologia e Qualidade de Sizfermas em Engenharia, e a
decizao do Comité Técnico de 050517 e da Comissdo
Nacional de 0505417, resofveu conceder ao “Sisfema de
pizo composio por laje maciga de concrelo armado 140 mm
de espesswa, confrapizo de argamassa convencional de 20

Emiss3io

Maic de 2017 mm espesswva e laminado melaminico™ a Ficha de
Avaliagio de Desempenho N® 4. Ezia decisSo & restrifa as
condigbes de uso definidas para o prodwdo, destinado 3
revezsimenio de piso em ambienfes residenciaiz e
COMErciais.

Consideragies adotadas na avaliagio técnica do sistema de piso composto por laje maciga de concreto
amado 140 mm de espessura, confrapiso de argamassa convencicnal de 20 mm espessura e laminado
melaminico:

- Para avaliagio do sistema de piso. foram considerados todes os requisitos da ABNT MBR 15575-3
Edificagdes habitacionais — Desempenho Parte 3: Requisitos para os sistemas de pisos aplicaveis a sistemas
de piso com laminados melaminicos.

- A avaliagdo téenica foi realizada considerando-se o emprego em sistemas de piso composto por laje de
concreto amado de 12'2 em, confrapiso de 2 cm e revestimenio de piso laminado melaminico de 65 a 7.0
M.

- & camada estrutural do sistema de pisos da edificagdo deve atender aos critérios especificados na ABNT
MBR 15575-2 & nas nommas especificas de dimensionamento de |lajes de concreto armadao.

- Seguranga ao fogo, o piso laminade melaminico deve atender aos critérios especificados na ABNT MER
15575-3.

- Seguranca no usc & na operacio, o sistema de piso deve atender aos critérics especificados na ABNT MNER
155875-3 e o piso laminado melaminico deve atender aos critérios da ABNT NER 14833-1.

- Estangueidade n3o & aplicavel ac pisc laminado melaminico (os pisos laminados melaminicos s3o
recomendados exclusivamente para uso em areas intermas e secas).

- Desempenho aclstico, o sistema de piso deve atender aos critérios especificados na ABNT NBR 15575-3.

- Durabilidade e manutenibilidade, o piso laminado melaminico deve atender aos critérios da ABNT MEBR
15575-1, desde que instalados e mantidos conforme o documento "Manual de wso e manutengdo de pisos

laminades®, acessivel através do link:

hitp-‘pbgp-h.cidades.gov. br/iprojetos simac psgs2 php?id psg=99

Figura 11: Exemplo de Ficha de Avaliagdo de Desempenho (FAD).

25




indUstria brasileira de arvores

8.2 Equipamentos e ferramentas

A Tabela 6, abaixo, apresenta as principais ferramentas para a correta instalagdo do piso laminado.

Tabela 6: Principais ferramentas para instalagédo

Barra: Reduz o espacgo entre as réguas. Deve ser utilizada sempre que a
placa/régua estiver proxima a estruturas solidas. Como o espago €
pequeno, a barra possibilita a unido das réguas. Esta operagdo se aplica
apenas na instalacdo de pisos com uso de cola.

~

Espacadores: Garantem o espaco de dilatagdo entre o0 piso e as estruturas
sOlidas existentes. Um par de espacadores deve ser utilizado em cada
extremidade da placa, no sentido longitudinal, ou seja, dois pares na lateral
da placa e um par no sentido transversal (topo).

Bloco batente: Utilizado na fileira em que estiver sendo realizada a
instalagdo. O bloco batente deve ser ajustado ao encaixe da placa, com o
auxilio do martelo, proporcionando o correto encaixe. Esta operagdo se
aplica apenas na instalacéo de pisos com uso de cola.

Cintas de trac&o: Utilizadas para travar réguas, ap0s a aplicagéo da cola e
0 encaixe das mesmas. Deve ser utilizada uma cinta a cada 60 cm do inicio
da instalacéo (primeira fileira), no sentido transversal as réguas.

8.3 Armazenamento e transporte

Durante o transporte, as embalagens do piso laminado devem ser protegidas para que néo fiquem
expostas a intempéries. Além disso, cuidados devem ser tomados para ndo danificar os encaixes
ou faces do piso.

Muitas vezes, € preciso armazenar o piso laminado na obra para posterior instalacdo. Para o
correto armazenamento, deve-se colocar as caixas do piso laminado sempre na horizontal, em
locais planos, sem contato com umidade e ou intempéries (ndo deixa-las expostas ao sol, chuva,
etc.), cobertas, longe de janelas e fechadas. O empilhamento maximo deve ser de 13 caixas.

26




industria brasileira de érvores

8.4 Climatizacéao

A climatizacdo do piso deve seguir as orientagdes dos fabricantes. Alguns recomendam que 0 piso
permaneca no proprio local por um periodo de 24 a 48 horas, mantido dentro das proprias
embalagens, para abertura das mesmas na hora da colocagdo. Outros fabricantes né&o
recomendam o tempo de climatizacao.

8.5 Instalacéo

E fundamental a contratacdo de mao de obra especializada na instalacdo de um piso laminado. O
Programa Setorial da Qualificagdo de Mao de Obra (PSQ-MO), desenvolvido pela Iba (gestora
institucional), e pelas industrias de piso laminado participantes da iniciativa, e realizado em parceria
com a Escola SENAI da Construcéo Civil "Orlando Laviero Ferraiolo”, em Séao Paulo (SP), oferece
curso de instalacdo de piso laminado e processo de certificacdo por competéncia. O objetivo é
formar méo de obra especializado para atuar nesse mercado.

9ORTY
NP

Os pisos laminados ndo devem ser instalados em cozinhas, banheiros,

lavabos, areas de servico e areas externas em geral, ou seja, locais
sujeitos a incidéncia direta ou indireta de agua.

Conhega os principais procedimentos para a correta instalagdo dos pisos laminados, que devem
ser seguidos para se obter o desempenho esperado

a. Anélise das condi¢fes do contrapiso

Figura 12

e Antes do inicio da instalacdo, deve-se verificar com uma régua se 0 contrapiso apresenta
irregularidades. Faca a medicdo de parede a parede em tiras de 1,5 m;

e Caso o contrapiso apresente saliéncias superiores a 3 mm, elas deverao ser corrigidas;
e As depressdes superiores a 3 mm devem ser corrigidas com argamassa de secagem rapida. E

preciso aguardar a “cura” ou alinhamento total do contrapiso para iniciar a instalacdo do piso
laminado.
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b. Checagem da umidade

Base de pisos sempre transmitem umidade, especialmente se 0s contrapisos estdo em contato
direto com o solo (andares térreos). O procedimento a seguir permite uma avaliagdo aproximada da
acao de uma possivel transferéncia de umidade (Figura 13):

e Corte varios pedacos de plastico (polietileno) de 50X50 cm;

e Fixe-o0s com fita adesiva em diversas areas do contrapiso;

o Observe 0 piso apos 48 horas;

Levante a borda de cada pedago de plastico. Caso aparecam gotas d'dgua (marca de

condensacgdo) ou marcas de escurecimento do contrapiso, € sinal de que h& problemas de
umidade;

¢ O piso laminado néo pode ser instalado em areas onde ha problemas de umidade.

Figura 13

c. Preparagdo do ambiente

A preparacdo € bem simples, uma vez que os pisos laminados podem ser instalados sobre
diversos tipos de contrapiso:

e Remova corddes, rodapés de madeira ou carpete téxtil, no caso de revestimentos pré-
existentes. Este procedimento ndo é necessario para rodapés ceramicos ou em pedra;

e Regularize o contrapiso, se for necessario;
o Espere a secagem e a “cura” total do contrapiso regularizado;
e Limpe bem a area.

d. Arremate do batente de portas

Para que o piso laminado tenha um perfeito acabamento junto a portas e, também, espaco
adequado para dilatacdo, os batentes devem ser cortados.

Com o auxilio de uma régua de piso sobre a manta de polietileno, marque no batente (1) da porta a

parte a ser cortada. Utilize uma serra manual (2) ou elétrica (3) para efetuar o corte, que deve ter
profundidade de 15 mm (4).
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Figura 14
e. Fixacdo das bases de acessorios

Determine os acessorios a serem utilizados. Fixe a base dos acessorios (trilho) no contrapiso com
bucha e parafuso.

Figura 15
f. Colocacdo da manta

¢ Coloque a manta de polietileno com o logotipo do fabricante voltado para baixo, de forma que
as emendas nédo coincidam com as juntas longitudinais do piso;

e Deixe que a manta fique até a altura do rodapé (Figura 16).

Figura 16

g. Anadlise do ambiente
e ApOs instalar a manta de polietileno, comece a posicionar as réguas;

e Observe o0 alinhamento das paredes;

29




industria brasileira de érvores

e Caso necessario, ajuste as réguas, recortando-as e alinhando-as junto a parede.
h. Modulacéo das réguas

¢ Defina previamente o sentido das réguas, para melhor aproveitamento do material;
e E recomendavel instalar o piso sempre no sentido menor do ambiente;

e Meca o local para ndo haver recortes, entre fileiras, inferiores a 20 cm; e fechamentos néo
inferiores a 5 cm.

i. Aplicagdo dacola

O procedimento abaixo é valido apenas para o sistema de encaixe tipo “macho”/“fémea” colado,
portanto, ndo se aplica para pisos laminados com sistema de encaixe com trava mecanica (piso
clicado).

e Aplique a cola no lado “fémea” do encaixe, de forma continua e homogénea e em quantidade
suficiente para verter o excedente a superficie, apés a juncdo das réguas. Dessa forma, o
excedente da cola faréd a selagem da superficie, evitando a penetragdo de liquidos.

Figura 17

Limpe a cola excedente utilizando um pano iimido, imediatamente

apés o encaixe, pois, se a mesma for deixada na régua e secar,
sera muito dificil remové-la.
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j- Inicio dainstalacao

Figura 18
e Coloque as réguas no contrapiso e faca o encaixe cuidadosamente, da esquerda para a direita;;

e Comece as fileiras seguintes com amarracdes entre as juncbes das réguas, considerando o
desalinhamento minimo de 20 cm;

e Utilize a cinta de tragdo. Lembre-se que as trés primeiras fileiras devem estar bem alinhadas,
sem nenhum desajuste, para a continuidade perfeita da instalagéo.

x

Instalagdo no sistema de encaixe com trava mecanica

30°

Figura 19

Coloque a régua a ser instalada em um angulo entre 20° e 30° (como na figura acima). Introduza o
lado “macho” no lado “fémea” da régua ja instalada. Abaixe a régua, fazendo movimentos suaves
para cima e para baixo, até que ocorra um encaixe perfeito.
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I.  Ajuste das fileiras

Figura 20
Depois de colocar a ultima régua de cada fileira, certifique-se de que todas as juntas se encaixem
perfeitamente. Para isso, utilize a barra ilustrada (Figura 20). Esta operagédo se aplica apenas na
instalacdo de pisos com uso de cola.

m. Ajustando fileiras

Figura 21

e Ao chegar a outra extremidade da parede, corte a régua, para garantir o espaco de dilatacdo
minima recomendado pelo fabricante;

e Utilize sempre espacadores, sendo que o recorte minimo para o término de fileira ndo pode ser
inferior a 20 cm. Para que isso ocorra, € necessario medir o ambiente antes de se iniciar a
instalagéo;

e Aplique a cola e ajuste o encaixe das réguas utilizando a alavanca metdlica.
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n. Ajuste de arremates

Para garantir perfeito encaixe das réguas, utilize o batedor de réguas e o martelo, em situagdes nas
guais a cinta de tracdo ndo tenha alcance. Como regra, utilize sempre a cinta de tragao.

Figura 22
0. Paredes forado esquadro

Ao iniciar a instalacdo, certifique-se que as paredes estejam no esquadro. Caso contrario, faca
ajustes com o auxilio de uma suta (esquadro movel), recortando as réguas.

¢ Vale destacar que a Norma ABNT NBR 14833-2 trata com mais

A\

detalhes da instalagdo e da manutengdo dos pisos laminados e deve ser
consultada sempre que necessario.

8.6 Limpeza e uso
Para o uso correto do piso laminado, siga as recomendagdes abaixo:

e Evite empurrar moveis pesados diretamente sobre o piso laminado. Recomenda-se colocar
feltro nos pés dos moveis;

e Utilize rodizios de poliuretano ou silicone, ao invés de rodizios de nylon, pois isso evita o
desgaste prematuro do piso laminado;

e Coloque um capacho na porta de entrada, para que os sapatos ndo tragam sujeira do ambiente
externo;

e Evite ao maximo derramar liquidos, deixar respingar agua de chuva ou urina de animais
domeésticos, etc., pois 0 piso laminado ndo pode ser molhado, nem intencionalmente nem
acidentalmente.

e Use cortinas ou persianas em locais em que bate muito sol;

¢ Nunca fixe parafusos ou objetos no piso e no contrapiso sem consultar o fabricante;

¢ Nao cole fita adesiva nos rodapés, pois, ao retira-la, o produto pode estragar;
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e Livre de insetos (cupins, etc.) o local onde o piso laminado seré instalado.

e Limpe o piso laminado com detergente neutro diluido em agua e aplicado com um pano bem
torcido.

RT.
\t“?o 44’/:0 O piso laminado ndo possuimicro poros, por esse motivo ndo podereceber
. aplicagdo de cera, verniz ou produtos para polimento. Se utilizados,

esses produtos poderdo causar manchas e deixar o piso com aspecto
embacgado e riscado.

e Recomenda-se especial atengdo em pontos proximos as areas Umidas (cozinha, banheiro,
varanda, etc.), portas externas e janelas, pois o0 excesso de umidade no piso laminado pode
provocar alteracdes nas jungdes das réguas.
e Os pisos laminados sdo resistentes a manchas quando expostos a produtos previstos na
Norma ABNT NBR 14833-1. Recomenda-se o0 contato com o departamento técnico do
fabricante para buscar informagdes sobre remoc¢ao de manchas especificas.

¢ Na&o instale o piso laminado em locais que apresentem umidade ascendente ou descendente.
9. MANUTENCAO

Em caso de necessidade de troca de régua danificada de piso laminado, ha duas opc¢des
considerando-se o sistema de encaixe mecanico (piso clicado) ou sistema “macho”/“fémea” colado:

Sistema de encaixe mecanico (piso clicado):

9.1 Se o local da troca da régua for proximo a parede ou a perfis, retire primeiro os perfis, remova
as réguas e, em seguida, retire a régua danificada;

9.2 Se o local for de dificil acesso, proceda da mesma maneira que o piso laminado com sistema
“macho”’/“fémea” colado (abaixo):

e Proteja com fita adesiva as bordas que ficam em volta da régua a ser trocada;

e Trace com lapis ou caneta, na régua a ser substituida, uma reta no sentido longitudinal e duas
retas nas diagonais, formando um X;

e Em seguida, trace trés linhas no sentido da largura da régua, dividindo-a em quatro partes
iguais;

Figura 23
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e Com a furadeira e a broca para madeira, faca furos nas extremidades de cada linha, num total
de doze (12) furos;

Figura 24

e Esses furos servirdo como limite, no momento do corte com a serra circular, para que as réguas
vizinhas néo sejam danificadas. Cuidado, também, para ndo danificar a manta;

e Com a serra circular, corte a régua nas linhas jA marcadas. Regule a altura de corte da serra,
para que a lamina corte somente a régua e nao atinja a manta nem o contrapiso;

Figura 25

e Com um formédo e martelo, comecar a retirar os pedacos do meio da régua e, em seguida, das
pontas, até retirar totalmente os pedacos, inclusive dos encaixes, utilizando o bloco de impacto;

Figura 26

e Com a serra circular, corte a parte inferior do lado “fémea” da régua a ser colocada no local da
substituicao;
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Figura 27

e Em seguida, coloque a nova régua no lugar do conserto. Se estiver muito dificil de fazer o
encaixe, tire também o lado “macho” da régua,;

e ApOs a limpeza das réguas, passe cola em todas as laterais da abertura para fixagdo da nova
régua,

Figrua 28

e Para terminar, aplique a cola em todos os lados da régua a ser instalada; faca o encaixe e
pressione, limpando o excesso de cola;

Figura 29

e Retire as fitas adesivas e deixe secar por 12 horas, com um peso em cima (por exemplo, uma
caixa de ferramentas, um peso de ginastica, etc.).

Antes de executar atrocada régua, o consumidor deve seralertado para o fato
de que poderao ocorrer diferencgas entre o piso existente e a nova régua, em

funcdo do uso e do ambiente onde se encontra o piso instalado. Recomenda-
se que o consumidor adquira quantidade adicional de 2,5m? para cada 30m?,
para eventual necessidade de substitui¢do de réguas durante o uso.

10. SEGURANCA

Para melhor instalacdo, recomenda-se a contracdo de profissionais especializados, que devem
utilizar os Equipamentos de Protec¢&o Individual (EPI) e ferramentas adequadas.
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11. VIDA UTIL DOS PISOS LAMINADOS

A vida Util dos pisos laminados corresponde ao periodo de tempo em que o produto atende as
necessidades dos usuérios, considerando-se as manutengdes recomendadas pelos fabricantes.

Em relagdo aos sistemas de pisos internos, a Norma ABNT NBR 15.575-1 Edificagdes
habitacionais — Desempenho. Parte 1: Requisitos gerais estabelece prazos de vida Gtil de projeto
para diversos tipos de pisos.

Na definicdo da vida util minima, prevista na norma de desempenho, sdo incorporados trés
conceitos: o efeito que uma falha no desempenho do sistema ou do elemento acarreta; a maior
facilidade ou dificuldade de manutencéo e reparagéo, em caso de falha no desempenho; e o custo
de correcdo da falha, considerando-se, inclusive, o custo de correcdo de outros subsistemas ou
elementos afetados.

Os fabricantes de pisos laminados especificam que a vida util é superior ao minimo recomendado
na Norma ABNT NBR 15575-1, para revestimentos internos nao aderidos, desde que o produto
seja aplicado e usado nas condi¢cdes recomendadas.
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